
1. Quel est l’influence des paramètres de fabrication à haute vitesse et
grande laize ?

2. Quels rôles jouent le taux de fibres, le type de fibres et le type de résines
dans la fabrication et la qualité du voile de lin à fibres longues ?

3. Quel est le comportement du voile lors de sa transformation finale ?

Verrous technologiques :

Élaboration d’un nouveau voile de 
fibres longues léger et imprégné

Coût total : 3 245 022 €

Durée du projet : 51 mois

NEPFLAX – EcoTechnilin en chiffres :

Région Normandie : 811 255,5 €

Union européenne : 1 298 008,8 €

Ceprojet est cofinancé par l’Union européenne et la Région Normandie

Objectif :

Le projet NEPFLAX porte sur le développement de nouveaux produits à base
de fibres de lin pour le marché des matériaux composites. L’objectif de Lineo
est de concevoir et réaliser un voile de lin à base de fibres longues, à haute
vitesse et grande laize, et de développer le procédé de fabrication associé.


